
Materiały wiążące są niezbędne w budow-
nictwie i inżynierii, ponieważ pozwalają 
na łączenie różnych materiałów w trwałe 
struktury. Wybór odpowiedniego materiału 
wiążącego zależy od specyficznych wymagań 
projektu, warunków środowiskowych oraz 
innych czynników.

Cement oraz dodatki mineralne typu II są 
podstawowymi materiałami wiążącymi, 
mającymi zastosowanie do produkcji zapraw 
i betonów. Badania właściwości cementu 
umożliwiają ocenę i kontrolę właściwości 

tego materiału przed zastosowaniem go  
w betonie, w celu uzyskania potwierdzenia, 
że dostarczony materiał spełnia określone 
założenia dotyczące jego wytrzymałości  
na ściskanie, czy zginanie. 

Badania dodatków mają na celu określenie 
ich właściwości pucolanowych bądź 
hydraulicznych. Na podstawie uzyskanych 
wyników badań można wyznaczać optymalne 
dozowanie poszczególnych dodatków 
w zależności od oczekiwanego zakresu 
modyfikacji betonu.

BADANIA  
CEMENTÓW  
I INNYCH  
MATERIAŁÓW  
WIĄŻĄCYCH

•	 automatyczna maszyna wytrzymałościowa  
do badań ściskania i zginania betonu CONTROLS 

•	 automatyczna mieszarka laboratoryjna  
do zapraw E092KIT

Dostępna aparatura

Opis zastosowania
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Typ badań

•	 badanie wytrzymałości na ściskanie  
i zginanie cementowej zaprawy  
normowej, 

•	 badanie czasów wiązania, 

•	 badanie stałości objętości, 

•	 badanie pucolanowości.
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